
600V無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)電力電纜(VV)     

電纜構造： 

    導體：圓型壓縮或非壓縮軟銅單線及絞線 

    絕緣：無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)材質 

  繃紮帶：必要時 

參考規範：CNS 3301,JIS C3342 

標稱電壓：600V(含)以下                             

 

銅導體 

 

無鉛 PVC絕緣體 

    600V無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)電力電纜(VV)(單芯) 

    如有爭議時，悉依 CNS 3301 & JIS C3342規範為準 

導      體 

 絕  厚 

 緣 

 體  度 

 完 外 

  

 成 徑 

(約) 

  最 導 

     體 

     電 

  大 阻 

  
(20℃)

 

耐 

電 

壓 

 AC 

最 絕 

   緣 

   電 

小 阻 

(20℃)
 

參考值 

標截 

  面 

稱積 

 

構 

 

成 

 

外 

 

徑 

(約) 

概重 

 

算量 

(約) 

標單 

 

準長 

mm2或 mm No./mm mm mm mm Ω/km V/1 分

 

MΩ‧km kg/km M 

      

  

67 

 

       88 

      122 

      161 

      

 
 

245 

      349 

      429 

      

 

533 

 −−     

 

631 

 −−     754 

 −−     962 

 −−     1185 

 −−     

 

 

1450 

 −−     1748 

 −−     2208 
 

 −−     2789 

 −−     3489 
 

 −−     
 

4312 

 −−     5242  

ψ      

  

46 

 

ψ      52 

ψ      64 

ψ      79 

ψ      113 



600V無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)電力電纜(VV)     

電纜構造： 

    導體：圓型壓縮或非壓縮軟銅單線及絞線 

    絕緣：無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)材質 

芯線絞合：多芯適用 

  繃紮帶：必要時 

    被覆：無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)材質 

參考規範：CNS 3301,JIS C3342 

標稱電壓：600V(含)以下 

 

銅導體 

無鉛 PVC絕緣體 

填充 

繃紮帶 

無鉛 PVC被覆體 

    600V無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)電力電纜(VV)(二芯) 

    如有爭議時，悉依 CNS 3301 & JIS C3342規範為準 

 

導      體 

 絕  厚 

 緣 

 體  度 

 被 厚 

 覆 

 體 度 

完 外 

 

成 徑 

(約) 

  最 導 

     體 

     電 

  大 阻 

  (20℃)
 

   耐 

   電 

   壓 

   AC 

最 絕 

   緣 

   電 

小 阻 

(20℃)
 

參考值 

標截 

  面 

稱積 

 

構 

 

成 

 

外 

 

徑 

(約) 

概重 

 

算量 

(約) 

標單 

 

準長 

mm2或mm No./mm mm mm mm mm Ω/km  V/1 分

 

MΩ‧km kg/km M 

       

  

152  

       206  

       298 
 

       406 

       

 
 

633 

 

       924 

       1133 

       

 

1430 

 −−      

 

1669 

 −−      2000 

 −−      2566 

 −−      3154 

 −−      

 

 3872 

 −−       4640 

 −−      

 

5881 
 

 −−      7352 

 −−      9239  

ψ     8.2  

  

 

 
ψ     8.6   

ψ     9.4   

ψ     10.2   

ψ     12.2    



600V無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)電力電纜(VV)     

電纜構造： 

    導體：圓型壓縮或非壓縮軟銅單線及絞線 

    絕緣：無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)材質 

芯線絞合：多芯適用 

  繃紮帶：必要時 

    被覆：無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)材質 

參考規範：CNS 3301,JIS C3342 

標稱電壓：600V(含)以下 

 

銅導體 

無鉛 PVC絕緣體 

填充 

繃紮帶 

無鉛 PVC被覆體 

    600V無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)電力電纜(VV)(三芯) 

如有爭議時，悉依 CNS 3301 & JIS C3342規範為準 

導      體 

 絕  厚 

 緣 

 體  度 

 被 厚 

 覆 

 體 度 

完 外 

 

成 徑(約) 

  最 導 

     體 

     電 

  大 阻 

  (20℃)
 

   耐 

   電 

   壓 

   AC 

最 絕 

   緣 

   電 

小 阻 

(20℃)
 

參考值 

標截 

  面 

稱積 

 

構 

 

成 

 

外 

 

徑 

(約) 

概重 

 

算量

(約) 

標單 

 

準長 

mm2或mm No./mm mm mm mm mm Ω/km  V/1 分

 

MΩ‧km kg/km M 

   
 

 

  

  

180  

     249  

      364 

  

      500 

      

 
4 

791 

       1164 

       1452 

       

 

1835 

 −−      

 

2152 

 −−      2592 

 −−      3353 

 −−      4141 

 −−      

 

 5093 

 −−       6140 

 −−      

 

7756 
 

 −−      9770 

 −−      12238  

ψ    

 

  

  

113 
 

ψ      130 

ψ      171  

ψ      220 
 

ψ      334 



600V無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)電力電纜(VV) 
電纜構造： 

    導體：圓型壓縮或非壓縮軟銅單線及絞線 

    絕緣：無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)材質 

芯線絞合：多芯適用 

  繃紮帶：必要時 

    被覆：無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)材質 

參考規範：CNS 3301,JIS C3342 

標稱電壓：600V(含)以下 

 

銅導體 

無鉛 PVC絕緣體 

填充 

繃紮帶 

無鉛 PVC被覆體 

    600V無鉛聚氯乙烯(LF-PVC)電力電纜(VV)(四芯) 

如有爭議時，悉依 CNS 3301 & JIS C3342規範為準 

 

導      體 

 絕  厚 

 緣 

 體  度 

 被 厚 

 覆 

 體 度 

完 外 

 

成 徑(約) 

  最 導 

     體 

     電 

  大 阻 

  (20℃)
 

   耐 

   電 

   壓 

   AC 

最 絕 

   緣 

   電 

小 阻 

(20℃)
 

參考值 

標截 

  面 

稱積 

 

構 

 

成 

 

外 

 

徑 

(約) 

概重 

 

算量

(約) 

標單 

 

準長 

mm2或mm No./mm mm mm mm mm Ω/km  V/1 分

 

MΩ‧km kg/km M 

   
 

 

  

  

  

       

       

  

       

       

 
 

 

        

        

       

 

 

 −−      

 

 

 −−       

 −−       

 −−       

 −−      

 

  

 −−        

 −−      

 

 
 

 −−       

 −−        

ψ    

 

  

  

  

ψ       
 

ψ       

ψ        

ψ        


